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得た熱分析曲線からチル共晶温度をそれぞれ自

動で表示する．過冷共晶温度とチル共晶温度の

差を△Ｔ１，黒鉛共晶温度とチル共晶温度の差

を△Ｔ３とし，△Ｔ１／△Ｔ３を黒鉛化度とした．

本研究で検討するトランプエレメントは，V,

Mo, P, Ti, Al, Cr, Cuである．この７元素につい

て，硫黄のレベルを0.02と0.1mass%の２種(一

部0.06)に振って，硫黄との相互作用を調べた．

この２種は実操業におけるキュポラと電気炉の

溶湯に相当する．さらに溶湯に対して接種あり，

無しの場合の鋳造特性を調べることとした．溶

製した試料のトランプエレメントの添加量範囲

を，表３に一覧にして示す．

表２ トランプエレメントの添加量

元素 シリーズ名 範囲(mass%)         

本実験で得られたデータは多量で，そのすべ

てを報告できないので，ここではTiについての

結果のみをやや詳しく述べる．その他の元素は

元素ごとに要約した結論だけを記すので，デー

タの詳細とその解釈については，追って出版予

定のデータ集を参照していただきたい．また，

本結果から新たに得た知見は，表３に示した一

覧表の各枠内右側に単純化して○×で示したの

で，各種元素の効果の全体像の理解に利用され

たい．

ごく微量の添加の場合，黒鉛化促進能があっ

た．0.05mass%以上ではチル化元素として働き，

引け傾向を増した．低硫黄の溶湯の場合，チル

化元素としての効果が顕著であった．硫黄の添

加はこれを緩和できるが，本実験の場合では無

くすることは出来なかった．接種は湯流れを改

善したが，引け傾向を増すことがあった．さら

け試験片 (円筒1kg程度) が採取できる．板状湯

流れ試験片は試験片の総重量で湯流れ性を評価

した．くさび形試験片は破断面のクリアーチル

深さで評価した．引け試験片は，外引けを粘土

によって詰めた場合の重量増から求めた引け体

積，およびアルキメデス法で求めた比重で評価

した．本実験ではすべてねずみ鋳鉄であるので，

引け試験片の中央断面に内引けは起こらなかった．

階段状試験片の最肉厚部50mmの堰付近には

引けを生じる場合があり，50mmと25mmの段

差部のホットスポット部には差込欠陥が現れる

ので，これらも併せて評価した．階段状試験片

の各肉厚中央部の冷却速度を別途熱分析によっ

て測定した．1273K付近の冷却曲線の接線の勾

配から求めた冷却速度はそれぞれ，50mmで5K/

min，25mmで45K/min，10mmで115K/min，

5mmで275K/min，2mmで700K/min (2mm

は推定) であった．この熱分析を行った部分を切

り出し，組織を調べて肉厚感受性を評価した．加

えて，接種した試料については，組織写真から

画像解析によって黒鉛片の平均長さを測定した．

画像解析は次のようなルーチンで行った．順

に，画像取り込み，シャープニング，２値化（大

津法），粒子除去，最大粒子長と面積率の測定，

結果表示，画像データ，結果のセーブである．

引張試験片用鋳型からは径30mmの丸棒を２

本採取し， これよりJIS8C号試験片で引張試験

を行い，試験片チャック部でブリネル硬さを測

定した．

３カップ法による熱分析により，接種，処理

無し，テルル添加の３種の熱分析曲線が得られ

る．図３に熱分析曲線の解析方法を示す．

図３熱分析曲線の解析方法

接種剤入りのカップから得た熱分析曲線から

黒鉛共晶温度を，何も入っていないカップの熱

分析から過冷共晶温度を，Te入りのカップから
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図５ Ti試料の黒鉛化度とチル深さの関係

については外引け体積 (cm3) を500倍したもの

である．低硫黄ではやや引け傾向が強く，接種

により湯流れが悪化した．Tiにより引け傾向が

増した．高硫黄では接種した場合の湯流れがさ

らに悪化し，Ti含有量増とともに引け傾向が増

した．また，接種により差込が発生するが，低

硫黄の場合にこの傾向が強い．

図６ 鋳造特性に及ぼすTiの影響（低硫黄の場合）

強力な黒鉛化元素として働いた．引け傾向，

湯流れ，差込等の欠陥を増した．機械的性質は

低下したが，硫黄でこれを緩和できることが判

った．

３カップ法による黒鉛化能の評価はチルさせ

ることが出来なかった．Teの量を増さなければ

使えない．

低硫黄では，Cr含有量増加と共にチル化傾向

は増加した．低硫黄では接種の改善効果は非常

に大きい．低硫黄では湯流れを改善し，高硫黄

では湯流れをさらに向上させた．Crは引け傾向

を増し，さらに接種を行うと引け傾向を増した．

高硫黄の場合差込欠陥を引き起こす場合があった．

に高硫黄の場合，差込欠陥を引き起こした．

すでに報告されている傾向とほぼ一致した結果

が得られた．硫黄の添加はこれを緩和できるが，

本実験の場合ではなくすることは出来なかった．

湯流れは硫黄の量により変化の傾向が変わった．

黒鉛化に関しては影響は弱い．低含有量では

黒鉛化能があるが，それ以上では変化がなかっ

た．高硫黄の場合ステダイトが目立ち始めたが，

接種によりセル内でも現れた．湯流れは高硫黄

の場合に改善効果があるが，低硫黄ではそれほ

ど変化しなかった．

図４にTi含有量と，３カップ熱分析法で得ら

れた各共晶温度の結果を示す．この手法では，

黒鉛化傾向は△Ｔ１／△Ｔ３で得られた黒鉛化

で示される．図から判るように低硫黄接種無し

では約0.06mass%まで黒鉛化促進傾向である

が，0.1mass%では一般に知られているTiによ

るチル化傾向が現れる．高硫黄では，このチル

化傾向がほとんど変わらないか若干緩和するよ

うである．接種により組織は改善されるが，高

硫黄では改善効果は小さい．

図４Ti含有量と共晶温度の関係

図５に黒鉛化度とチル深さの関係を示す．図

中白抜きの接種後の点は，接種なしの黒鉛化度

の値をそのまま使ったものである．接種なしの

チル深さからそのまま直下の値に変化すること

を示している．この図から，黒鉛化度とチル深

さは相関が良いことが判る．

図６および図７にそれぞれ低硫黄，高硫黄の

場合の鋳造特性に及ぼすTi含有量の影響を示す．

ここで，相互比較に用いた指数は，湯流れにつ

いては試験片重量を(g)をそのまま採用し，引け
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本実験の結果と従来の報告の傾向を一覧表にま

とめて表４に示す．従来の結果13）～15)は各研究

者ともほとんど同一である．そして，黒鉛化へ

の寄与は阻害あるいは促進の２者択一的にまと

められている．本実験の結果は単純ではなく，

黒鉛化への寄与が元素量によって変化すること

を示している．V, Mo, P, Ti, Al については黒鉛

化度は山形に変化している．

含有量と黒鉛化度の変化をさらに検討するた

め，硫黄レベル別に整理したものが図８，９で

ある．図８は低硫黄の溶湯の場合であるが，V,

Mo, Tiが低含有量で黒鉛化能を持っていること

がわかる．そしてさらに含有量が増せば，従来

の報告通りの結果を示している．一般にはチル

化元素であるとされるにもかかわらず，黒鉛化

を促進するこの傾向が，酸素，窒素，硫黄との

親和度の大きいTi, Vで顕著である．ゆえに酸素

などとの相互作用によってこの傾向が現れたと

考えることが出来る（ただし，Alは酸素との親

和性が強いが，元々黒鉛化促進元素であるので

例外）．本実験の溶湯の酸素レベルは約10～15

ppm窒素は約50ppmでほぼ一定なので比較が可

能である．図９は高硫黄の場合である．この含

有量では，硫黄そのものが黒鉛化促進元素とし

て働くので黒鉛化度は基本的に高いレベルとな

っている．さらに，硫黄によって先ほどの効果

が緩和されていることがわかる．Ｖについては，

山形の挙動を示しているが，硫黄量が0.06mass

%とやや少ないためであると解釈できる．

以上のことから，３カップ法による熱分析か

ら得られる黒鉛化度の指標が，微量レベルのト

ランプエレメントの黒鉛化に及ぼす効果の検出

に十分利用できることがわかった．さらに，元

素間の相互作用に起因する僅かな差異を検出で

きることから，複雑な多成分系での黒鉛化能の

評価においても採用できると考えられる．

図８ 元素含有量と黒船化度（低硫黄）

図７ 鋳造特性に及ぼすTiの影響（高硫黄の場合）

低硫黄では，Cu含有量の増加と共に，黒鉛化

度が低下した．これは共晶過冷温度が低下する

ためである．チル化傾向はほとんど変化しなか

った．一般に知られている傾向とはやや異なる

結果が得られた．含有量増加に伴う強度上昇は，

基地組織のパーライト化によるので，過冷黒鉛

を減らせばより効果的である．湯流れは硫黄の

レベルによって変化した．

鋳鉄の溶湯の黒鉛化に及ぼす各種元素の効果

は従来から多くの報告がある．それらの報告に

おいて黒鉛化能を解釈する方法には様々な考え

方がある．基本的なものとして，Neumannの

ように鋳鉄の炭素溶解度への寄与度から説明す

るもの9)，Margerieのように黒鉛共晶とチル共

晶の温度差によって説明するもの10)，他成分系

の化学的な相互作用から説明するもの11)，共晶

の成長速度への寄与12）あるいはそれが分配係数

に現れているとするものなどがある．これらは

いずれも黒鉛化への効果を，各元素ごとに係数

などの形で表現している．いずれも最終的には

大きな矛盾なく基礎となった実験データを説明

できる．しかし，現実の鋳造現場での溶湯黒鉛

化に適用しようとする場合には，含有元素間の

相互作用があるので，単純では無いとするもの

がほとんどであるし，実際にそのような複雑な

現象を経験する．

本研究で意図する，微量のトランプエレメン

トの黒鉛化能へ及ぼす効果は，元素間の相互作

用を無視することが出来ないので，従来の結果

と異なる傾向を示すことが予想された．そこで，
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