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Red, green and blue fluorescent poly(arylene vinylene)s were prepared by Wittig reaction.  
Polycondensation of tetraethoxysilane (TEOS) was carried out in the presence of a mixed solution 
of these polymers to give a silica hybrid in which RGB fluorescent polymers were immobilized 
without phase separation.  White light emission was observed from the ternary polymer 
blend/silica hybrid. 
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１． はじめに 
有機/無機ハイブリッドは，有機化合物と無機化

合物の特徴を融合させた新しい複合材料として注

目されている1,2)．我々は，有機/無機ハイブリッド

の特徴を生かした新しい機能性複合材料を創製す

ることを試み，シリカと複合化する有機ポリマー

として，π共役ポリマーに注目した．π共役ポリ

マーは，EL特性や非線形光学特性を有するオプト

エレクトロニクス用材料として知られているので

3,4)，シリカと複合化することによって，種々の機

能発現が期待される．すでに我々は，代表的なπ

共役ポリマーであるポリアリレンビニレンを

Wittig法によって調製し，ゾル－ゲル法によって，

シリカとの均一なハイブリッドが得られることを

見出している5)．この場合，ポリマーの末端に導

入されているホスホニウム塩部位とシリカ中のシ

ラノール官能基との間に静電相互作用が発現し，

均一な混和が可能になったと考えられる（図 1）． 
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図 1 ポリマーとシリカの相互作用の模式図 

 



一方、有機EL素子は，次世代フラットパネルデ

ィスプレイとして注目されているが，白色照明と

しての用途も研究されている．原理的には，三原

色(Red, Green, Blue : RGB)の発色分子が同時に

発光することで，白色発光が得られるはずである

が，低分子系発光分子の共蒸着や高分子系発光ポ

リマーのブレンドフィルムの場合，分子間の接触

によるエネルギー移動のために，白色発光の実現

は容易ではない．これまでのところ，ポリメタク

リル酸メチルやポリスチレンのような不活性透明

ポリマー中に発色分子を分散させ，白色発光を実

現している研究が報告されている6-8)．そこで，本

研究では，白色発光を得るための技術として，シ

リカ中にRGBの発光ポリマーを均一に分散する

ことを考えた．それぞれの発光ポリマーは，シリ

カマトリックス中に孤立分散された状態で固定化

されているので，分子間のエネルギー移動が抑制

され，結果として白色発光が観測されると期待さ

れる．本報告においては，その基礎的な知見を得

るために，RGB発光ポリマーとシリカから成るハ

イブリッド材料の光学的性質を調べた．  

具体的な RGB 発光ポリマーとしては，Wittig

法によって調製したポリ[(9,9-ジオクチルフルオ

レニル -2,7-ジイルビニレン )-alt-(アンスラセン

-9,10-ジイルビニレン)]（1），ポリ[(9,9-ジオクチ

ルフルオレニル-2,7-ジイルビニレン)-alt-(2-メト

キシ-5-(2-エチルヘキシルオキシ)-1,4-フェニレン

ビニレン)]（2）及びポリ[(2,5-ビス(トリメチルシ

リル)-1,4-フェニレンビニレン)-alt-(1,2-フェニレ

ンビニレン)]（3）を，それぞれ，赤，緑及び青色

発光π共役発光ポリマーとして用いた（図 2）． 
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２． 実験方法 

ポリマー 1（2.0 mg），ポリマー 2（1.0 mg），
ポリマー  3（3.0 mg），テトラエトシキシラン
(TEOS)（4 mL），四フッ化フラン(THF)（5 mL），
1 M 塩酸（1 mL）及びジメチルスルホキシド
DMSO（1 mL）の混合物を，ポリプロピレン製プ
ラスチック試験管（内径：15 mm，長さ：150 mm）
に入れ，よく撹拌した．試験管を 60 ºCの恒温機
内で 48時間放置してから，徐々に温度を 100 ºC
まで上げ，さらに 48 時間放置した．得られたゲ
ルを真空乾燥することで，透明な薄オレンジ色固

体を得た． 
 

３． 結果と考察 

3-1.  ゾル－ゲル反応によるハイブリッド化 

 RGB の発色ポリマーとシリカとのハイブリッ
ド化は，ポリマー 1～3 を THF 溶液の存在下で
TEOSの共加水分解反応により行った．代表的な
例として，ポリマー 1，2及び 3の重量比が 2：1：
3 のハイブリッドを調製した．また，比較のため
に，ポリマー 1，2 及び 3 のブレンドフイルムを
石英基板上にキャスト法で作製した（1：2：3 ＝ 
2：1：3 by weight）． 

3-2.  発光特性 

 図 3は，ハイブリッド形成に用いたポリマー 1，
2及び 3のTHF溶液の蛍光スペクトルを示してい
る（励起波長：365 nm）．ポリマー 1（点線），2
（破線）及び 3（実線）の最大発光波長は，それ
ぞれ，565，515及び 470 nmであった． 
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1:ポリマー1,  2:ポリマー2,  3:ポリマー3 
図3 THF溶液中でのRGB各ポリマーの発光特性 

 

赤（1），緑（2），青（3） 
図 2 実験に用いた発光ポリマー



図4は，シリカハイブリッド（実線）とブレ
ンドフイルム（点線）の蛍光スペクトルを示し

ている（励起波長：365 nm）．ブレンドフィル
ムは幅の狭いスペクトルを与えた．一方，シリ

カハイブリッドは，450 nmから600 nmにかけて，
幅の広いスペクトルが観測され，分子サイズの

小さい発光ドメインがシリカマトリックス中

で独立に発光していることを示唆している． 
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(a)ブレンドフィルム (b)シリカハイブリッド 
図４ 発光スペクトルの比較 

 図 5は，各発光ポリマーの溶液，ブレンドフィ
ルム及びシリカハイブリッドの CIE 色度図を示
している．ポリマー 1，2 及び 3 の溶液発光の色
度座標は，それぞれ，（0.44, 0.47），（0.32, 0.61）
及び（0.17, 0.28）であった．ブレンドフィルムの
色度座標は，（0.47, 0.48）であり，これは，オレ
ンジ～黄色に相当する．このような発光色の長波

長シフトは，発色高分子同士が直接接触すること

による短波長側から長波長側へのエネルギーシフ

トの結果の結果生じたものと考えられる．一方，

RGB ポリマーを含んだシリカハイブリッドの色
度座標は（0.30, 0.42）であり，1，2及び 3の溶
液発光から得られた三角形のほぼ中心に位置して

いる．これはヒトの眼には白色に見える． 
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1:ポリマー1,  2:ポリマー2,  3:ポリマー3 

図 5 得られた試料の CIE 色度図 

４． まとめ 

ゾル－ゲル法により作製された発光ポリマーと

シリカのハイブリッド材料の発光スペクトルはブ

ロードなものであり，白色発光であった．このよ

うなシリカハイブリッドを用いて EL 素子を構築
することにより，演色性の高い白色発光素子が得

られると期待される． 
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